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CATÁLOGO DE ROPA 
“ROPA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA”
CLAVE 910
2017
ÍNDICE
Cobertor para cama adulto, 910-030-0001

Cobertor para lactante, 9109-031-0001

Colcha para cama adulto, 910-032-0001

Almohada para adulto, 910-025-0001

Funda para almohada adulto, 910-035-0001

Sabana clínica, 910-039-0001

Sabana para recién nacido, 910-040-0001

Sabana estándar adulto, 910-041-0001


Toalla de baño adulto, 910-042-0001

Campo doble para envoltura 60X60 cm., 910-044-0001

Campo doble para envoltura 45X45 cm., 910-044-0002

Campo doble para envoltura 90X90 cm., 910-044-0003

Campo hendido 90X90 cm., 910-044-0004

Campo sencillo 90X90 cm., 910-044-0005

Toalla de fricción 33X30 cm., 910-045-0001

Funda para mesa de mayo, 910-046-0001

Piernera ginecológica de 1.10X0.45 mts., 910-047-0001

Sabana de riñón, 910-048-0001

Sabana hendida para cirugía, 910-049-0001

Sabana de pies, 910-050-0001

Sabana quirúrgica cefálica, 910-050-0002

Cobertor para cama adulto.
Clave 910-030-0001 Renglón 6
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Descripción: 
Confeccionado en tela de 220 cm. x 160 cm. con refuerzos en los extremos de 1 ½  a 2 cm. por cada lado, el tipo de costura  en todas las partes en que se requiera. 
Color: Azul marino.
Tela: Fibras sintéticas  88.7 % Acrilico 11.3% Poliester
Confeccionado: Con textiles de calidad.
Unidad de presentación: Pieza.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Nota: Para lavado en lavadora. 
	Cobertor

	Contenido de la fibra
	Acrílico
	88.7 %
	Porcentaje

	
	Poliéster
	11.3 %
	

	Masa
	
	562
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre Largo
	9
	Hilos / cm

	
	Trama Ancho
	14
	

	Resistencia a la tracción
	Largo
	430 N
	Newton / cm.

	
	Ancho
	690
	

	Resistencia al rasgado 
	Largo
	RT (N)
DH (N)
	Newton 

	
	Ancho
	
	

	Cambio dimensional
	Largo
	- 0.5  %
	+ = alargamiento

	
	Ancho
	- 1.0  %
	- = encogimiento


Cobertor para lactante.

Clave 910-310-001 Renglón 7
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Descripción:
Confeccionado en tela de 100 x 70 cm. el tipo de costura  en todas las partes en que se requiera es  recta y de seguridad, los extremos deben estar  orleados reforzados el tipo de costura  en todas las partes, confeccionado con textiles de calidad.  
Color: Amarillo paja, azul, rosa tonos pastel
Tela: 100% Poliester
Unidad de presentación: Pieza. 
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
	Candys fleece

	Contenido de la fibra
	Poliester
	100 %
	Porcentaje

	Masa
	
	 257
	G / m2

	Densidad
	Columnas
	11
	hilos / cm

	
	Mallas
	14
	

	Resistencia al reventamiento
	Fuerza
	1 170
	kPa
mm

	
	Altura
	12
	

	Cambio dimensional
	Columnas
	-1.0%
	+ = alargamiento

	
	Mallas
	+0.5%
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Jersey 1-1
	
	


Colcha para cama adulto.
Clave 910-032-0001 Renglón 8
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Descripción:
Confeccionada en tela de 240 x 180 cm. terminada, lleva dobladillo de 2 cm. en  sus extremos, el tipo de costura  en todas las partes en que se requiera es  recta y de seguridad, confeccionado con textiles de calidad.  
Color: Crudo tela pique,  algodón 100  % sanforizada.  
Unidad de presentación: pieza.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
	Colcha de pique

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	270
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	40
	Hilos / cm

	
	Trama
	18
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	21.1
	Kg / cm
Newton / cm.

	
	Trama
	12.7
	

	
	Urdimbre
	206. 9
	

	
	Trama
	124. 5
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	3494
	Gramos
Newton 

	
	Trama
	2510
	

	
	Urdimbre
	34. 3
	

	
	Trama
	14. 8
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	- 7.5  %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	- 8.0  %
	- = encogimiento

	Sudor
	Ácido
	Cambio
	4.5
	Escala de grises

	
	
	Transferencia
	3.4
	

	
	Alcalino
	Cambio
	4.5
	

	
	
	Transferencia
	3.4
	

	Frote
	Seco
	4-5
	Escala de grises

	
	Húmedo
	4-5
	

	Tipo de acabado
	Sin teñir
	Crudo
	Visual

	Pilling
	30 minutos
	5
	Ciclos

	
	60 minutos
	 5
	


Almohada para adulto.
Clave 910-025-0001 Renglón 1
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Descripción: 
Almohada para adulto de tela. Bramante Premium 50.3% algodón 49.7% poliester, con relleno de sintético de consistencia mullida, blanca y cómoda. Medida 45 x 65 cm.,  1 cm. de pespunte, doble costura en sus extremos, calidad en terminado.  
	Bramante premium

	Contenido de la fibra
	Algodón
	50.3 %
	Porcentaje

	
	Poliéster
	49.7 %
	

	Masa
	
	140
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	44
	Hilos / cm

	
	Trama
	21
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	480 N
	Newton / cm.

	
	Trama
	190 N
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	14.6
8.4
	Newton 

	
	Trama
	
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	- 2.5  %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	- 0.5  %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Funda para almohada adulto.
Clave 910-035-0001 Renglón 10
[image: image12.jpg]JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO





Descripción:
Confeccionada en tela, en forma de funda con medidas de 75 cm. De largo x 50 cm. de ancho  terminada,
en el extremo abierto  lleva un dobladillo de 6 cm.
Color: Crudo
Tela: Bramante Premium 50.3% algodón 49.7% poliester
Unidad de presentación: pieza
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
	Bramante premium

	Contenido de la fibra
	Algodón
	50.3 %
	Porcentaje

	
	Poliéster
	49.7 %
	

	Masa
	
	140
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	44
	Hilos / cm

	
	Trama
	21
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	480 N
	Newton / cm.

	
	Trama
	190 N
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	14.6
8.4
	Newton 

	
	Trama
	
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	- 2.5  %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	- 0.5  %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Sabana clínica.
Clave 910-039-0001 Renglón 13
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Descripción:
Confeccionada en tela de 180 x 140 cm. sin costuras  intermedias, los dobladillos de  tres extremos  son de 1  cm. Y un dobladillo de 6 cms. en la parte de la cabecera, confeccionado con textiles de calidad.    
Color: Crudo
Tela: Bramante 100% algodón sanforizada
Unidad de presentación: pieza. 
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
	Bramante color crudo

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	182
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	30
	Hilos / cm2

	
	Trama
	24
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	17.2
	Kg / cm2

	
	Trama
	14.0
	

	
	Urdimbre
	168.5
	Newton / cm2.

	
	Trama
	137.6
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	1344
	Gramos

	
	Trama
	973
	

	
	Urdimbre
	13.2
	Newton 

	
	Trama
	9.5
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-11.2 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-6.8 %
	- = encogimiento

	Pilling
	30 minutos
	4 – 5
	Ciclos

	
	60 minutos
	4 – 5
	

	Tipo de tejido
	
	Plano
	Visual


Sabana para recién nacido.
Clave 910-040-0001 Renglón 14

Descripción: 
Confeccionado en tela de 110 x 125 cm. Dobladillos de 1 cm. En todo el contorno, el tipo de costura en todas las partes en que se requiera es recta, confeccionada con textiles de calidad.    
Color: Amarillo paja
Tela: Popelina  sanforizada satinada 100 % algodón, sanforizada
Unidad de presentación: Pieza.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Sabana estándar adulto.
Clave 910-041-0001 Renglón 15

Descripción: 
Confeccionada en tela de 270 x 180 cm. sin costuras  intermedias, los dobladillos de  tres extremos  son de 1  cm. Y un dobladillo de 6 cms. en la parte de la cabecera, confeccionado con textiles de calidad.
Color: Crudo
Tela: Bramante crudo 100  %  algodón, sanforizada
Unidad de presentación: pieza.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
	
Bramante color crudo

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	182
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	30
	Hilos / cm

	
	Trama
	24
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	17.2
	Kg / cm

	
	Trama
	14.0
	

	
	Urdimbre
	168.5
	Newton / cm.

	
	Trama
	137.6
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	1344
	Gramos

	
	Trama
	973
	

	
	Urdimbre
	13.2
	Newton 

	
	Trama
	9.5
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-11.2 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-6.8 %
	- = encogimiento

	Pilling
	30 minutos
	4 - 5
	Ciclos

	
	60 minutos
	4 - 5
	

	Tipo de tejido
	
	Plano
	Visual


Toalla de baño adulto.
Clave 910-042-0001 Renglón 16

Descripción:
Confeccionada en tela de 150  x 75  cm. terminada, los cuatro extremos  de  la  toalla  llevan dobladillo de 1cm., confeccionado con textiles de calidad.    
Color: Blanco.  
Tela: Felpa  tipo toalla 98.2% algodón 1.8% viscosa sanforizada.
Peso de la  tela 308 g /m2
Unidad de presentación: Pieza.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
	Toalla

	Contenido de la fibra
	Algodón
	98.2 % 
	Porcentaje

	
	Viscosa
	1.8 %
	

	Masa
	
	308
	g / m2


Campo doble para envoltura 60X60 cm.
Clave 910-044-0001 Renglón 22

Descripción:
Confeccionado  en doble tela de 60 x 60 cm. Las costuras son ocultas reforzadas en el filo por fuera.
Color: Azul plumbago.
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada.
Unidad de presentación: Pieza. 
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Campo doble para envoltura 45X45 cm.
Clave 910-044-0002 Renglón 20

Descripción:
Confeccionado en doble tela de 45 x 45 cm. las costuras son ocultas reforzadas en el filo por fuera.
Color: Azul plumbago.
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada.
Unidad de presentación: Pieza.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Campo doble para envoltura 90X90 cm.
Clave 910-044-0003 Renglón 18

Descripción:
Confeccionado en doble tela de 90 x 90 cm. las costuras son ocultas reforzadas en el filo por fuera.
Color: Azul plumbago.
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Campo hendido 90X90 cm.
Clave 910-044-0004 Renglón 19
Descripción:
Confeccionado en tela de  90 x 90 cm. con hendidura en la parte central de 20 cm. Con refuerzo, dobladillo de 1 cm. en todos los extremos. 
Color: Azul plumbago
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Campo sencillo 90X90 cm.
Clave 910-044-0005 Renglón 23

Descripción: 
Confeccionado en tela de 90 x 90 cm. terminado, con dobladillo de 1 cm. en sus extremos. 
Color: Azul
Tela: Indiolino 100% algodón sanforizada
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Toalla de fricción.
Clave 910-045-0001 Renglón 34

Descripción:
Confeccionada: en tela de 30 x 33 cm. terminada, los extremos de la toalla deben ser con costura de 1 cm en las partes que lo requiera.
Color: Blanco.
Tela: De felpa, tipo toalla.
Unidad de presentación: Pieza.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	Toalla

	Contenido de la fibra
	Algodón
	98.2 % 
	Porcentaje

	
	Viscosa
	1.8 %
	

	Masa
	
	308
	g / m2


Funda para mesa de mayo.
Clave 910-046-0001 Renglón 24

Descripción:
Confeccionado en tela de 170 cm. de largo por 55 cm. de ancho terminada, dos terceras partes forman una funda de 60 cm. de largo  por 55 cm. de ancho, cerrado en tres extremos exteriores, los 50 cm. restantes lleva dobladillo alrededor.
Color: Azul plumbago.
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada.
Unidad de presentación: Pieza.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Piernera ginecológica de 1.10X0.45 MT.
Clave 910-047-0001 Renglón 25

Descripción:
Confeccionada en tela de 110 x 90 cm. doblada a la mitad y cerrada por 3 lados en forma de funda terminada sus medidas queda de 55 x 45 cm. Cada lado con una abertura de 20 cm en la parte lateral de uno de los lados lleva un dobladillo de 5 cm. De ancho para pasar una cinta de la misma tela que sirva para cerrarla.
Color: Azul plumbago.
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada.
Unidad de presentación: Par.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Sabana de riñón.
Clave 910-048-0001 Renglón 26

Descripción: 
Confeccionada en tela de 2.20 mts x 1.40 mts. (tela doble) de terminación, con costura de 1 cm. en sus extremos y costuras ocultas.
Color: Azul plumbago.
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada.
Unidad de presentación: Pieza. 
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Sabana hendida para cirugía.
Clave 910-049-0001 Renglón 27

Descripción:
Confeccionada en tela de 1.80 x 2.40 mts. ya terminada, con dobladillo de 1 cm. En todo el rededor de los extremos, hendidura en la parte central de 60 cm. orientada a lo largo x 2.5 cm. Con refuerzo alrededor.
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada.
Color: Azul plumbago. 
Unidad de presentación: Pieza.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Sabana de pies.
Clave 910-050-0001 Renglón 29

Descripción:
Confeccionada en tela de 2.20 x 1.80 mts. ya terminada, dobladillo de 1 cm. en sus extremos.
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada.
Color: Azul plumbago.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Unidad de presentación: Pieza.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Sabana quirúrgica cefálica.
Clave 910-050-0002 Renglón 28

Descripción:
Confeccionada en tela de 2.20 x 1.80 mts. ya terminada, dobladillo de 1 cm. en sus extremos.
Tela: Indiolino 100% algodón, sanforizada.
Color: Azul plumbago.
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Unidad de presentación: Pieza.
Pruebas realizadas.
	
Indiolino

	Contenido de la fibra
	
	100% algodón
	Porcentaje

	Masa
	
	183
	G / m2

	Densidad
	Urdimbre
	28
	Hilos / cm

	
	Trama
	15
	

	Resistencia a la tracción
	Urdimbre
	330
	Newton / cm.

	
	Trama
	340
	

	Resistencia al rasgado 
	Urdimbre
	10.3
	Newton /cm.

	
	Trama
	13.9
	

	Cambio dimensional
	Urdimbre
	-8.0 %
	+ = alargamiento

	
	Trama
	-2.0 %
	- = encogimiento

	Tipo de ligamento
	Tafetán 1/1
	
	


Campo sencillo 45X45 cm.
Sin Clave Renglón 21

Descripción: 
Confeccionado en tela de 45 x 45 cm. terminado, con dobladillo de 1 cm. en sus extremos, el tipo de costura en todas las partes en que se requiera es recta y de seguridad de 15 puntadas mínimo por cada 205 cm. 
Color: Azul
Tela: Indiolino 100% algodón sanforizada
Presentar muestra para revisión técnica: Prelavada.
Pruebas realizadas.
	1.- Contenido de fibra Algodón 100%
2.- Masa/m2 213 g/m2
3.- Densidad de hilos/cm.
Urdimbre 22/cm.
Trama 17/cm.
4.- Resistencia a la tracción
Urdimbre 141.4 newton/cm.
Trama 155.9 newton/cm.
5.- Resistencia al rasgado
Urdimbre 23.9 newton/cm
Trama 26.9 newton/cm.
6.- Cambio dimensional 
Urdimbre -2.5 += alargamiento
Trama -1.3 -= encogimiento
7.- Solidez de color al lavado acelerado
Escala de grises
Cambio 4-5
Transferencia 3-5
	8. Solidez al color
Escala de grises
Cambio 5 ácido 5 alcalino
Transferencia 5 ácido 5 alcalino
9.- Solidez de color al frote
Escala de grises
Seco largo 4-5 ancho 4-5
Húmedo largo 4 ancho 4
10.- Solidez de color a la luz
Escala de grises 
20h 5
11.- Resistencia al pilling
Orginial
30 min. 4-5
60 min. 4-5
12.- Tipo de ligamento (visual) fatetán
13.- Tipo de tejido (visual) plano.
14.- Ultramar código pantone 14 4037 tp
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